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,Nella struttura duale di VITA ENAMIC il reticolo
ceramico forma una robusta ,colonna vertebrale‘.“

VITA ENAMIC:
Novita da scienza
€ ricerca

Il Professor Dr. Russell Giordano (Universita di Boston, Henry M. Goldman School of Dental Medicine, USA)

ha depositato gia nel 1996 il primo brevetto per la ceramica ibrida VITA ENAMIC. Il suo lavoro di ricerca é stato
un'importante pietra miliare per I'evoluzione continua del materiale fino all'introduzione sul mercato nel 2013.
Negli ultimi mesi ha eseguito diversi test prestazionali con il nuovo materiale CAD/CAM, di cui riferisce
nell'intervista.
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DV: Prof. Giordano, in test di carico alla rottura
ha confrontato la ceramica ibrida VITA ENAMIC
con altri materiali CAD/CAM - con quale risul-

N tato?

Professor Russell Giordano: Confrontando
restauri coronali (con spessori delle pareti oc-
clusali di 1,5 mm e spessori delle pareti margi-
nali di 1,0 mm) in VITA ENAMIC e IPS e.max
CAD (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein)
nei test di carico statico alla rottura per la ce-
ramica ibrida si sono rilevati valori medi piu
elevati. | valori di carico alla rottura dei due

Professor Russell Giordano
Boston, USA

materiali rientravano tuttavia in intervalli simi-
li. Eseguendo lo stesso test dopo carico dinami-
co dei materiali, VITA ENAMIC consegue un
valore medio di carico alla rottura significativa-
mente pil elevato rispetto a IPS e.max CAD.

DV: Come va interpretato questo dato?

Professor Russell Giordano: Nella struttura
duale di VITA ENAMIC il reticolo ceramico forma
una robusta ,,spina dorsale®, il reticolo polimeri-
co arresta le fessure. Non solo i due reticoli si
compenetrano, ma costituiscono singolarmen-

Test sul carico di rottura
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Fonte: i test si resistenza al carico di rottura eseguiti dal Prof. R. Giordano, Universita di Boston, USA,
sono pubblicati nella documentazione tecnico-scientifica VITA ENAMIC, VITA Zahnfabrik, Germania .

Metodo di prova: 1. Carico di rottura statico: corone molari sumonconi in resina caricata, standardizzati,
prefabbricati, fissate con Multilink Automix (lvoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) sono state conservate
in acqua e quindi sottoposte a carico statico fino alla rottura. 2. Carico di rottura statico dopo carico
dinamico: corone molari su monconi in resina caricata, standardizzati, prefabbricati, fissate con Multilink
Automix sono state conservate in acqua e quindi sottoposte a carico dinamico per 150.000 cicli con carico
massimo di 450 N e carico minimo di O N a temperatura ambiente, e quindi a carico statico fino alla rottura.

te una struttura integra. Nei compositi come
ad es. Lava Ultimate (3M ESPE, Seefeld, Ger-
mania) vi sono invece numerose singole parti-
celle ceramiche circondate da una matrice
polimerica. VITA ENAMIC si distingue anche
dalle ceramiche tradizionali: queste possono
presentare un'alta resistenza, ma nel contem-
po sono fragili, non in grado di deformarsi fa-
cilmente senza incorrere in fratture.

DV: Per VITA ENAMIC si pud prevedere una
minore tendenza all'affaticamento del mate-
riale rispetto alle ceramiche tradizionali?

Professor Russell Giordano: | denti naturali
presentano microfessure e crepe dello smalto
e cid malgrado il paziente li conserva per tutta
la vita. Per questo motivo & auspicabile anche
per un materiale di restauro che microfessure
non siano la causa di insuccesso della riabilita-
zione. Grazie al reticolo polimerico VITA ENAMIC
€ in grado di assorbire carichi di pressione e
arrestare la propagazione di eventuali fessure.

DV: Cosa ha convinto particolarmente lei ed il
suo team presso I'Universita di Boston all'uso
clinico di VITA ENAMIC?

Professor Russell Giordano: VITA ENAMIC &
cromaticamente stabile e si lavora in modo sem-
plice e rapido con I'unita Sirona MC XL (Sirona
Dental GmbH, Wals, Austria) — assicurando
anche maggiore durata delle frese. Spessori di
0,3 mm sono realizzabili con bordi precisi e
senza il tipico problema del ,,chipping® della
ceramica tradizionale. Faccette in VITA ENAMIC
possono essere ridotte addirittura a 0,2 mm.
In tal modo si colma un'importante lacuna
nell'offerta di materiali CAD/CAM. Anche il
nostro decano Prof. Jeffrey W. Hutter ha re-
stauri in VITA ENAMIC!

Leggete Dental Visionist anche online:
=== ww.dental-visionist.com
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Con la ceramica ibrida
restauri non invasivi

La Dottoressa Saskia Preissner (Clinica di Conservativa e Odontoiatria Preventiva
Charité Berlino, Germania) ha quasi due anni di esperienza nell'uso clinico della
ceramica ibrida VITA ENAMIC. Ha inoltre acquisito competenza nel quadro delle
riabilitazioni non invasive di pazienti. Nella seguente intervista riferisce delle sue

esperienze.

Dr. Saskia Preissner
Berlino, Germania

DV: Dr. Preissner, da quanto tempo ha in os-
servazione |'uso clinico di VITA ENAMIC pres-
so la Charité di Berlino?

Dr. Preissner: Abbiamo trattato alcuni casi
con questo materiale gia durante la fase pilota.
Pertanto abbiamo esperienze di pazienti che
stiamo osservando da due anni. Forse non
basta per affermazioni rilevanti dal punto di vis-
ta scientifico, ma in questo periodo tutti i nostri
lavori sono rimasti integri. Attualmente stiamo
analizzando il comportamento marginale di
alcuni restauri con il microscopio elettronico a
scansione (SEM).

Fig. 1a + b Situazione iniziale: paziente con erosione dentale
Fig . 2a + b Risultato finale: dopo la riabilitazione con VITA ENAMIC

DV: In un caso clinico pubblicato in ,,Open
Dentistry Journal riferisce di una paziente con
dentatura fortemente erosa, riabilitata con co-
rone. Gli spessori delle corone erano parzial-
mente nell'ordine di 0,5 mm. Cosa le fa pensa-
re che restauri con pareti cosi sottili possano
avere una durata clinica anche nel lungo pe-
riodo?

Dr. Preissner: se vi fosse spazio a sufficien-
za, come clinico non farei fresare corone con
spessori di 0,5 mm. Nella situazione iniziale del
caso descritto la paziente aveva perso quasi
completamente i tessuti duri coronali e com-
prensibilmente non voleva rinunciare ad altra
sostanza dentaria per la preparazione di coro-
ne su 18 denti. Dopo un rialzo del morso la
abbiamo riabiitata con corone senza dover
preparare un solo dente. La abbiamo trattata
in modo non invasivo — se si prescinde dai po-
chi micron di sostanza dura dentaria sacrifica-
ti in fase di mordenzatura. Proprio questo ap-
proccio terapeutico non invasivo mi fa sperare
che le caratteristiche biomimetiche di VITA
ENAMIC abbiano un esito cosi positivo, da
soddisfare la paziente ancora per molti anni -
I'obiettivo di noi odontoiatri € preservare quan-
to piu possibile la sostanza dentaria.

DV: Ha in osservazione questo caso da oltre un
anno nel quadro di controlli periodici. Come
valuta la ,performance® clinica di restauri in
ceramica ibrida dopo questo periodo d'uso?
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Dr. Preissner: sono effettivamente quasi due
anni di permanenza in bocca. La paziente con-
tinua ad essere pienamente soddisfatta. | bor-
di cervicali sono tutti integri ed essendo in gran
parte sopragengivali sono facilmente acces-
sibili alle operazioni di igiene eseguite a casa.
Inoltre lucidiamo regolarmente le corone du-
rante i controlli periodici o le sedute di pulizia.

DV: Ha utilizzato la ceramica ibrida prevalente-
mente per riabilitazioni minimamente o non
invasive. Sulla base delle sue particolari carat-
teristiche, per quali altre indicazioni ritiene
adatto questo materiale e in quali settori po-
trebbe affermarsi in futuro?

,nel periodo di quasi due anni tutti i

Dr. Preissner: In linea di massima il settore
di impiego & ampio, ma noi ci interessiamo
soprattutto di quei casi, in cui altri materiali
sono meno adatti. Abbiamo ad esempio riflet-
tuto se la ceramica ibrida potesse rendere
nuovamente attuali le corone endodontiche.
Secondo la mia opinione le corone endodonti-
che erano una buona soluzione per riabilitare
denti gravemente compromessi senza creare
un effetto a "cerchio di botte". Si usavano gli
ingressi dei canali radicolari come ausilio riten-
tivo. Purtroppo questi denti si fratturavano
spesso. Forse la causa era la ceramica molto
rigida. Ma VITA ENAMIC ha un comportamento
simile alla dentina. E' in corso uno studio in-
vitro. Inoltre riabilitiamo con corone endodon-
tiche pazienti selezionati, per i quali I'alternativa
terapeutica sarebbe I'estrazione.

nostri lavori sono rimasti integri.“

Leggete Dental Visionist anche online:
s www.dental-visionist.com




NEL COLLOQUIO

01/14 DENTAL VISIONIST

Nuove opportunita e possibilita -
l'odontoiatria digitale 2.0

Per il Dr. Gerhard Werling (Bellheim, Germania) e la Dr.ssa Bernhild-Elke Stamnitz
(Langen, Germania) ad oggi la nuova ceramica ibrida non solo si & affermata molto
positivamente, ma ha anche ampliato la gamma delle possibili riabilitazioni com-
puterizzate. | due clinici riferiscono nella seguente intervista come il materiale
rivoluzionario apra nuove opportunita per I'odontoiatria digitale 2.0.

Dr. Gerhard Werling
Bellheim, Germania

Fig. 1 Situazione iniziale insoddisfacente nel
settore frontale

DV: Dr. Werling, quali riabilitazioni realizza
oggi con la ceramica ibrida che difficilmente
avrebbe trattato con le tradizionali ceramiche
CAD/CAM di colore naturale?

Dr. Gerhard Werling: VITA ENAMIC & l'ideale
per strutture minimamente invasive, molto sot-
tili e in tutti i casi in cui € necessaria una chiu-
sura marginale di alta precisione. Secondo me
la ceramica ibrida € una buona alternativa alla
ceramica tradizionale nel trattamento di bru-
xisti e dentature soggette ad erosione, anche
se il produttore non ha ancora autorizzato uf-
ficialmente queste indicazioni per la mancanza
di sufficienti dati clinici.

-VITA ENAMIC ¢ ideale per
strutture minimamente
invasive, molto sottili.“

Fig. 2 Tre faccette gia realizzate;
in regione 11 & ancora visibile il dente originale

DV: Nelle sue conferenze riferisce anche del
cosiddetto ,,mock-up digitale®“. Cosa si intende
o come lo attua nella pratica?

Dr. Gerhard Werling: Realizziamo la riabili-
tazione progettata come prova computerizzata
in VITA ENAMIC. Se si tratta di una ottimizzazi-
one additiva, come ad es. un allungamento co-
ronale, ed il paziente & soddisfatto questo mo-
dello dimostrativo pud essere usato anche
come riabilitazione Non-Prep definitiva.

DV: Perche ritiene proprio la nuova ceramica
ibrida particolarmente indicata per quelle riabi-
litazioni CAD/CAM che lei definisce di ,,nuovo
tipo“?

Dr. Gerhard Werling: Grazie all'elevata sta-
bilita i bordi del restauro possono essere luci-
dati — particolarmente indicati sono gli apposti
strumenti VITA ENAMIC - in spessori tanto
sottili, che il passaggio alla sostanza dentaria
risulta quasi ,invisibile®.

Fig. 3 Risultato finale nella bocca del paziente
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,La ceramica ibrida consente
una precisione ottimale.”

Fig. 1 Situazione iniziale, restauro 21 insufficiente

DV: Dr. Stamnitz, in una documentazione di
un caso clinico da lei pubblicata mostra la rea-
lizzazione di tavolati occlusali, vale a dire fac-
cette occlusali per il ripristino della superficie
masticatoria. Cosa la ha convinta ad usare VITA
ENAMIC?

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: La ceramica
ibrida consente una precisione ottimale, per-
fetta configurazione dei bordi, elevata adesione
ed un'elasticita simile alla dentina. Una riabili-
tazione in VITA ENAMIC & percepita da molti
dei miei pazienti come un dente naturale, non
come un corpo estraneo, contrariamente ad
altri materiali come il biossido di zirconio o il
disilicato di litio.

DV: Quali altre riabilitazioni di ,nuovo tipo® ha
nel frattempo realizzato con VITA ENAMIC,
che finora non aveva osato affrontare con il
sistema CEREC e perché?

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: Denti compro-
messi fino al livello gengivale e piu profonda-

Fig. 2 Preparazione dopo eliminazione della prece-
dente ricostruzione

mente possono essere stabilizzati con perni-
moncone in VITA ENAMIC. Secondo me la
ceramica ibrida & particolarmente indicata per
la sua elasticita simile alla dentina. Tuttavia
non essendovi esperienze cliniche di lungo pe-
riodo questo procedimento € ancora speri-
mentale.

DV: Dr. Stamnitz, le caratteristiche tecniche
di lavorazione CAM di VITA ENAMIC come ad
esempio i tempi di fresaggio veloci, convincono
gli utilizzatori. Cosa € cambiato nel suo work-
flow?

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: Con le cerami-
che tradizionali, come ad es. il disilicato di li-
tio, il processo di fresaggio nel CEREC MC XL
& pit lungo. Per le ceramiche come il disilicato
di litio occorre inoltre una cottura di cristalliz-
zazione. Con restauri VITA ENAMIC invece
dopo il fresaggio nella maggior pare dei casi &
possibile procedere alla lucidatura e integra-
zione immediata.

NEL COLLOQUIO

Dr. Bernhild-Elke
Stamnitz
Langen, Germania

Fig. 3 Risultato finale immediatamente dopo integra-
zione della faccetta
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LVITA ENAMIC con il suo modulo di elasticita
simile alla dentina é secondo me un'ottima
soluzione alternativa alla rinomata

opzione perno-moncone.“
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Esempio di un caso clinico:
VITA ENAMIC - Un materiale
per riabilitazioni endodontiche?

L'odontoiatra Peter Neumann (Berlino, Germania) ha progettato e realizzato a
mezzo CEREC (Sirona Dental GmbH, Wals, Austria) un perno-moncone in ceramica
ibrida VITA ENAMIC, su cui € possibile fissare una corona nella stessa seduta.
Questo tipo di riabilitazione & ancora sperimentale, ma viene adottata con buon
successo clinico. Nel seguente contributo Peter Neumann riferisce dettagliatamente
sulla sua procedura per questa indicazione.

A

—» PRIMA Fig. 1. Situazione iniziale —» DOPO Fig. 10: Risultato finale

1. Situazione iniziale

Una frattura del perno metallico costisce una  alternativa all'affermata opzione perno-monco-
classica situazione di emergenza, che richiede  ne. Adottando una corretta progettazione della
un intervento immediato e possibilmente defi- preparazione e assicurando un legame affida-
nitivo. Con una situazione iniziale cosi precaria  bile si pud prevedere un successo clinico di
& spesso I'ultimo tentativo per salvare un den-  lungo periodo.
te. Rispetto ad altre ceramiche tradizionali VITA
Odontoiatra Peter Neumann ~ ENAMIC con il suo modulo di elasticita simile

Berlino, Germania  alla dentina € risultato un'ottima soluzione

Modulo di elasticita

IPS e.max CAD LT*
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*) Fonte: Studi interni, R&S VITA, Documentazione tecnico-scientifica VITA ENAMIC
**) Avvertenza: le indicazioni bibliografiche sul modulo di elasticita della dentina
umana variano notevolmente.
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L'eccellente profilo di
mordenzatura della ceramica
ibrida consente una legame
di buona qualita

Fig. 2 Preparazione per il perno-moncone in VITA ENAMIC

Fi. 3 Modello virtuale

2. Preparazione
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Fig. 4 Perno-moncone fresato in VITA ENAMIC

Fig. 5 Fissaggio con metodo adesivo

3. Progettazione/Perno-moncone

Prima di procedere alla preparazione ¢ stata
verificata la caricabilita della radice. Determi-
nante e preparare un'inclusione circolare della
radice a cerchio di botte (effetto boccola). La
cavita interna per il primo ancoraggio del perno
deve essere ampia (3 - 6 mm). Per la stabilita
tuttavia e pit importante un legame perfetta-
mente funzionante, che portare la lungezza del
perno a 2/3 della profondita radicolare. La
ceramica ibrida mordenzabile VITA ENAMIC
con il suo eccellente profilo ritentivo assicura
in questo caso un'elevata qualita di legame.

Per la riabilitazione coronale
e stata scelta una ceramica
feldspatica VITABLOCS.

La preparazione ¢ stata ripresa con la CEREC
Omnicam. La progettazione e stata effettuata
col CEREC-Software 4.2 in modalita Corona—
Biogenerica. La progettazione della corona &
stata interpolata, ridotta e levigata in modo
virtuale fino ad ottenere un perno-moncone. ||
fresaggio e stato eseguito nell'unita Sirona
CEREC MC XL. Il perno-moncone & stato quindi
adattato e inserito con tecnica adesiva.
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Fig. 6 Retrazione gengivale con apposita pasta Fig. 8 Modello virtuale - situazione con perno di nuova
creazione

Fig. 7: Preparazione del perno-mocone Fig. 9 Progettazione della corona

4. Finitura/inserimento

Il passo successivo ¢ stato la preparazione del
perno-moncone in VITA ENAMIC. Per evitare il
rischio di fratture la circonferenza non deve es-
sere inferiore a 2 mm. Si consiglia di effettuare
la retrazione gengivale con un apposita pasta
piuttosto che col filo. Si procede quindi alla scan-
sione e alla progettazione.

La scelta del materiale della corona € libera, pud
anche essere realizzata in laboratorio — ad es.
se il moncone & molto decolorato. In questo caso
il paziente ha deciso per una soluzione chairside
in ceramica feldspatica VITABLOCS TriLuxe lu-
cidata, rallegrandosi che fosse possibile salvare
il dente.

Perni-moncone in VITA ENAMIC non vanno adot-  Fig. 10 Risultato
tati come standard per ogni dente devitalizzato,

ma costituiscono secondo me un'ottima solu-

zione quando la perdita di sostanza dentaria &

molto progredita.

10
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VITA ENAMIC dal punto di

vista odontotecnico

Da ottobre 2013 VITA ENAMIC & disponibile per il sistema Ceramill Motion Il (Amann Girrbach AG,
Koblach, Austria). LOd. master Werner Hirler {Wolfschlugen, Germania) & un esperto

utilizzatore del sistema Ceramill e ha gia lavorato con successo VITA ENAMIC.

Nella seguente intervista riferisce delle sue esperienze.

Gif. 1 Lavoro esemplificativo in VITA ENAMIC realizzato dall'Od. master Werner Hirler

DV: Sig. Hirler, quali sono le sue esperienze ad
oggi con la nuova ceramica ibrida?

Od. M. Werner Hirler: VITA ENAMIC & mol-
to piacevole da lavorare. Specialmente il VITA
ENAMIC Polishing Set con strumenti per pre-
lucidatura e lucidatura a specchio mi & piaciu-
to molto. Secondo la mia opinione la ceramica
ibrida & indicata sia per inlays che corone sin-
gole.

DV: Quali concreti vantaggi offre questo mate-
riale all'utilizzatore in laboratorio?

Od.M. Werner Hirler: L'impiego & comples-
sivamente semplice, la lavorazione molto razio-
nale. Cosi i tempi di fresaggio con la Ceramill
Motion Il sono piu brevi che con le ceramiche
tradizionali, si ottiene una precisione margina-
le maggiore rispetto alle ceramiche tradiziona-
li relativamente fragili e la cottura & superflua.

In fase di finitura il materiale mi &€ sembrato

relativamente morbido e grazie alla buona sta-
bilita dei bordi I'adattamento non & cosi com-
plicato come spesso ¢ il caso con le ceramiche
tradizionali.

DV: Qual'e il feedback degli odontoiatri e dei
pazienti sui restauri in ceramica ibrida?

Od.M. Werner Hirler: Dato che questa clas-
se merceologica e ancora relativamente nuova,
I'uno o l'altro & ancora un po' reticente. Ma chi
utilizza una volta VITA ENAMIC, & convinto dei
vantaggi della ceramica ibrida. Si aggiunga che
& possibile ottenere una precisione ottimale e
che dopo il fresaggio la stabilita dei bordi &
migliore rispetto ad una ceramica CAD/CAM
tradizionale.

DV: Quali nuove opportunita vede nella lavo-
razione del nuovo materiale?

0d.M. Werner Hirler: VITA ENAMIC riunisce
le caratteristiche positive di resina e ceramiche.
Per me & essenziale che si possa fresare in
modo efficiente come la resina, ma che con-
senta restauri di alta qualita fatturabili come
quelli in ceramica.

Fig. 2 Ceramill Motion Il, Amman Girrbach AG





